FABRYKA KABLI

MADEX

rok zatozenlia 1988

Telekomunikacyjne kable miejscowe samonosne z wigzkami
parowymi, w izolacji i powtoce polietylenowej, wypetnione

Norma: ZN-99/MADEX-07/00; ZN-99/MADEX-07/03; ZN-99/MADEX-07/04

Rodzaje kabli
o XzZTKMXpwn -

telekomunikacyjny (T) kabel (K) miejscowy (M), samonosny (n), o izolacji
z polietylenu piankowego z zewnetrzng warstwg z polietylenu petnego (Xp) i powioce

polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg (Xz), wypetniony (w)

o XTKMXpwn -
polietylenowej, wypetniony (w)

Zastosowanie
Kable z

abonenckich z centralg.

telekomunikacyjny (T) kabel (K) miejscowy (M), samonos$ny (n),
z polietylenu piankowego z zewnetrzng warstwg z polietylenu petnego (Xp) i powiloce

linkg nosng przeznaczone sg do podwieszania na podporach drewnianych
prefabrykowanych przy budowie telekomunikacyjnych sieci

Kable nie mogg by¢ stosowane do zasilania urzgdzen elektroenergetycznych.

Budowa

a) zyta: miekkie druty miedziane o srednicy 0,5 ; 0,6 lub 0,8 mm

b) izolacja: polietylen piankowy z zewnetrzng warstwa z polietylenu petnego (foam-skin)

c) wigzki: parowe, w przypadku kabla dwuparowego dopuszczone jest wykonanie jako czworki

gwiazdowej

d) osrodek kabla stanowig wigzki utozone rownolegle lub skrecone ze sobg , ilos¢ par 1 do 9
e) uszczelnienie wzdtuzne osrodka: wszystkie wolne przestrzenie miedzy elementami konstrukcyjnymi

osrodka wypeinione sg materiatlem hydrofobowym
f) obwdj osrodka: tasmy poliestrowe

g) zapora przeciwwilgociowa (kable typu XzTKMXpw): tasma aluminiowa pokryta dwustronnie warstwg

kopolimeru etylenu

h) linka nosna: linka z drutéw stalowych ocynkowanych
i) powtoka: polietylen odporny na dziatanie promieniowania ultrafioletowego, barwy czarne;.

Charakterystyka

o Srednica znamionowa zyt Cu
Parametry elektryczne w temperaturze 20°C Jednostka 0.5 mm 0.6 mm 0.8 mm
Rezystancja petli zyt (max) Q/km 191,8 133,2 73,6
Rezystancja izolacji zyt (min) MQ x km 1500
Pojemnos¢ skuteczna par srednia / maksymalna nF/km 50/55
Asymetria pojemnosci miedzy parami (k) (max) pF/500m 500
Odpornos¢ izolacji zyt na napiecie probiercze
przytozone miedzy wszystkie potgczone zyty a KV _
uziemiong zapore przeciwwilgociowg w ciggu 1 14(-)lub21(=)
minuty
Odpornos¢ izolacji zyt na napiecie probiercze
przytozone miedzy wszystkie potgczone ze sobg _ _
zyly ,a” a wszystkie potgczone ze sobg zyty ,b”, z kV 0.5(=) ub 0,75 (=)
zapore przeciwwilgociowg i z ziemig w ciggu 1
minuty
Odpornos¢ na napiecie probiercze powtoki kv 8 (~) lub 12 (=)

o izolacji

lub
miejscowych do pofgczen stacji
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NADE
Lk uKﬂnla 19‘:L>/
Pozostate dane
Zakres temperatur: - podczas ukfadania -10°C do +50°C
- podczas pracy kabla -40°C do +70°C
Minimalny promien zginania 10 x $rednica zewnetrzna kabla
Wymiary i masa 1 km kabli
. . . Srednica
Liczb Sr(;d*nlca ru'\élgggnacl)r\]ﬁoki zewnetrzna Masa kabla
Iczba par vy 9 P oblicz. / max.
[mm] [mm] [mm] [kg/km]
XTKMXpwn

1 0,5 1,0 50/6,0 54

1 0,6 1,0 51/6,5 56

1 0,8 1,0 54/7,0 65

XZTKMXpwn

2 56/75 70

3 7,3/8,0 76

4 7,8/8,5 84

5 8,3/9,0 90

6 0.5 1.0 8,6/9,5 112

7 8,6/9,5 118

8 8,9/10,0 124

9 9,1/10,5 134

2 6,0/9,0 77

3 7,719,5 87

4 8,3/10,0 107

5 8,9/10,5 120

6 0.6 1.0 9,6/115 127

7 9,6/115 136

8 9,9/12,0 167

9 10,4/12,5 179

2 6,9/10,0 89

3 9,3/10,5 118

4 9,8/115 140

5 10,3/12,5 177

6 0.8 1,0 11,0/13,0 194

7 11,0/13,0 210

8 12,4/14,0 229

9 12,8/14,5 244

Pakowanie
Krazki owiniete folig, tuleje tekturowe bezzwrotne, bebny drewniane zwrotne. Ditugos$¢ odcinkow
fabrykacyjnych — 600m, na zyczenie klienta dostarczane sg odcinki o innej dtugosci.
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Informacje dodatkowe

Szerokosé i wysokosé mostka

. Wysoko$¢ mostka [mm] Szerokos¢ mostka [mm]
Liczba par : .
min max min max
1
2
3
4
5 1,5 2,5 2 3
6
7
8
9
Srednice lin nosnych i najmniejsze ich rzeczywiste sily zrywajace
- o Srednica orientacyjna Najmniej_sza
Liczba par Srednica zyly liny nosnej _ Tzeczywista
sita zrywajgca line
[mm] [mm] [kN]
1 0,5;0,6;0,8
2 0,5;0,6;0,8
3 0,5; 0,6 1,6 2,0
4 0,5
5 0,5
3 0,8
4 0,6; 0,8
5 0,6
6 0,5; 0,6 2,2 3,5
7 0,5; 0,6
8 0,5
9 0,5
5 0,8
6 0,8
7 0,8 3,0 7,0
8 0,6; 0,8
9 0,6; 0,8
Wyréznianie wigzek
Numer wigzki Barwy izolacji zyt w parze Numer wigzki Barwy izolacji zyt w parze
zyla @’ zyta b’ zyla ,a” zyla b’
1 czerwona naturalna 6 czerwona Zielona
2 niebieska naturalna 7 niebieska Zielona
3 Z6Mta naturalna 8 z0ita Zielona
4 brgzowa naturalna 9 brgzowa Zielona
5 fioletowa naturalna




